


中國文化大學教育部高教深耕計畫計畫成果紀錄表

	子計畫
	USR Hub 陶瓷產業人才培力計畫

	具體作法
	陶瓷實作

	主題
	陶瓷實作技術訓練

	內容
（活動內容簡述/執行成效）
	主辦單位：化學工程與材料工程學系
活動日期：110年11月1日 12:00~16:00
活動地點：創客中心 陶藝教室
主 講 者：王澤生老師
參與人數： 11 人（教師 1 人、學生 9 人、行政人員 1 人、校外 0 人）
內    容：
 說明當瓷土內富含的水分越多時，在烘乾作業的影響下，胚體會縮小得越多；再烘乾後會準備對坯體進行第一次入窯燒製，這動作稱為素燒，之後的成品將會對其上層釉藥，並在進行一次入窯燒製，將釉藥固化，需要注意的點是釉藥在燒製時會收縮，需要配合收縮曲線進行調配；同時製作新規格4(W)*2.5(H)*16(L)的長形試片與2.5(W)*2.5(H)*2.5(L)的方形試片。
執行成效：
 透過課程講解，讓學員了解含水坯體在進行熱處理後，會產生縮水現象，程度依含水量而定，並說明入窯時需要注意的事項，當坯體的含水量過多、坯體過厚、升溫過快，都會有破裂的風險。

	活動照片
(檔案大小以不超過2M為限) 
	活動照片電子檔名稱
(請用英數檔名)
	活動照片內容說明(每張20字內)
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自動產生的描述]
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	說明樣本試驗流程
	學員操作陶板機
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	教授試片製作要點
	試片製作中4*16*2.5
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	修整試片高度
	修整試片形狀
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	陶板機操作中
	是片與作品準備烘乾

	備註：活動照片請附上原始照片一併回傳
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